
Afspraken en regels voor sonore proeven

Wat?
Bij het uitvoeren van sonore testen dienen er enkele regels gevolgd te worden om een mooi
beeld te krijgen van de paal.

- de paal dient vrij en toegankelijk te zijn

- de paal dient minimaal een week oud te zijn

- de paal dient afgehakt en ongeveer vlak te zijn 

- de paal mag niet onder water staan 

- de afgehakte paal dient zoveel mogelijk afgeblazen te worden
   (vrij van brokken, slijk en aarde)
- er mogen geen loshangende stukken aan de paal hangen

Waarom?

Met een rubberen hamer wordt er op de paal geklopt, dit heeft een trilling tot gevolg en 
de reflectie wordt opgenomen door een sensor. Hierdoor kan men zien als de paal goed is.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de paal toegankelijk en vrij van wapening is.

Wanneer?

Het beton van de funderingspaal moet minstens 1 week uitgehard te zijn anders kan je geen mooi
beeld opnemen.
De afspraak voor het testen van de palen dient ongeveer 1 week vooraf gemaakt te worden.

Wie?
De aannemer zorgt ervoor dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Indien de paalkoppen niet proper zijn kunnen de palen niet getest worden.
Dit zal een verloren interventie zijn en ook bijkomende kosten met zich meebrengen.


